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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt w obiektach budowlanych.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspolne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi .

1.4, OKkreslenia podstawowe
Ilekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c)obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz osiada fundamenty i

dach.

budynku uzyteczno$ci publicznej - rozumie si¢ przez to budynek przeznaczony dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty,
szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spotecznej i socjalnej, obstugi
bankowej, handlu, gastronomii, ustug, turystyki, sportu, obstugi pasazeré6w w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny
ogélnodostepny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
uzytecznosci publicznej uznaje sig¢ takze budynek biurowy i socjalny,

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnice z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciek6w, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzef, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.



prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz
budowa obicktu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgs$ciowych i
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyijne i
ksigzkg obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - natozy przez to rozumieé dokumentacjg¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu Jjako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$é
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pozniejszymi zmianami).

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania roboét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy prze/ to rozumieé - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie u\ liczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosei - nalezy przez to rozumieé zgodnosé wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane



Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczna bgdacqg autorem
dokumentacji projektowe;.

przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnoscei ich wykonania wraz z obliczeniem 1 podaniem ilo$ci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkgeji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
komplet specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czg$¢ graficzng, obliczenia

i dokumenty, zgodnie ze szczegélowymi warunkami umowy i przepisami szczegdtowymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r . uwzgledniajacymi
podziat na dokumentacje¢ projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajacego.

-sporzadzona przez Wykonawcg.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy,

a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy
tak. jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru.
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacjq techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowa lub Specyfikacja techniczng i maja wptyw na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zamiany materiatéw muszq by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce
z Inspektorem Nadzoru i Projektantem

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig. Ze jest
wilqczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bgdzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzed w czasie trwania budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administrac J1 panstwowej i
samorzadowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot., Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i hi gieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z dn. 19.03.2003 r, Nr47, poz. 401).

2. MATERIALY



2.1. Zré6dla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem przez Zamawiajacego i
niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i whasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa , dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna
przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementdw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei
Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Projektanta

i Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet,
ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac. Sprzet bedacy wiasnosdcia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosei przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z  polskimi normami .
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:



-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci s okreslone

w Szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98).

2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

»Polska Norma lub

» aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore speniaja wymogi

Specyfikacji technicznej

3.znajdujg si¢ w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1.

(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje techniczne,
kazda ich partia dostarczona do robdt bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktre nie spefniaja tych wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do korica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposérednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja



nastgpujacym odbiorom:

a)odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czgsciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior ostateczny (koncowy)

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakos$ciowe] na podstawie . przedtozonych dokumentoéw i ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad.
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rgkojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbidr ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg ptatnosci sa zapisy w zawartej umowie.



§7CZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STB 01.00

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

STB 01.00 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. WSTEP
Przedmiotem specyfikacji technicznej budowlanej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.
2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacjg techniczng (ST) nalezy stosowac jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z Prawem zaméwien publicznych i realizacji oraz rozliczania robdt w zamowieniach publicznych.

3. STRONA ZAMAWIAJACA :

Gmina Czarny Dunajec 34-470 Czamy Dunajec ul. Pitsudskiego 2

4. TYTUL PROJEKTU :

Remont pomieszczei  garazy remizy OSP w Czarmym Dunajcu
5. ZAKRES REALIZACJI :

Realizacja obejmuje prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach garazy OSP w Czarnym Dunajcu

6. LOKALIZACJA CJI :

Czamy Dunajec dz. nr ewid. 3749; 3750/3

STB 01.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot rozbiérkowych
zgodnie z dokumentacja techniczna,



1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres robdt wehodzi wykonanie:
a) rozebranie posadzek betonowych
b) odkucie tynku $cian i stropow
¢) demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
d) demontaz bramy garazowe;j
e) rozebranie $cianek dziatowych
f) rozebranie podiég drewnianych
g) rozebranie schoddéw drewnianych
h) wywiezienie gruzu z rozbiorki na wysypisko z kosztami wysypiska

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robot rozbiorkowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwiazane z wykonaniem zabezpieczen zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
a) procedura - dokument zapewniajacy jakosc, ,,jak, kiedy, gdzie i kto" procedura moze by¢ zastgpiona
przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
b) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania robdt

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu roboét rozbidrkowych i demontazowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw bhp,
p-poz, wiedzy 1 sztuki budowlane;..

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Materiaty rozbiérkowe zostana wywiezione poza teren budowy przez Wykonawce.

2.2 Zakres asortymentowy
Zakres asortymentowy materialéw rozbiorkowych bedzie mozliwy do jednoznacznego okreslenia w trakcie

realizacji prac.
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonywania robét rozbiérkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt powinien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego, umozliwiajgcego bezpieczne i sprawne wykonywanie
robot rozbidrkowych.

4. TRANSPORT



4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania og6lne”

4.2 Transport materialéw demontazowych i rozbiorkowych
Transport materiatéw rozbiérkowych nalezy wykonac zgodnie z wymogami przepisow transporfu
drogowego 1 bezpieczefistwa tadunku. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty
demontazowe przed niekontrolowanym wysypywaniem i utrata.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Og6lne zasady wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 . Warunki ogélne" Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Prace powinny by¢ wykonywane bezposrednio pod
nadzorem autoréw dokumentacji projektowej ze wzglgdu na ich indywidualne rozwiazania koncepcyjne w
zakresie przeprowadzenia rekonstrukcji substancji obiektu. Zakres prac powinien by¢ kazdorazowo
uzgadniany z Inspektorem nadzoru, a ich jako$¢ odbierana przy udziale autoréw dokumentacji projektowej.

5.2 Warunki przystgpienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy sprawdzic :
a) prawidtowos$¢ zastosowanych w dokumentacji proj ektowej rozwiazan rozbiérkowych

5.3 Warunki wykonywania robot

W warunkach technicznych wykonania robét rozbiorkowych Wykonawea jest zobowiazany w
szczegodlno$ci do przestrzegania nizej wymienionych wymogow :

a) wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przepisami BHP
i P-poz

b) zakazu prowadzenia prac rozbiérkowych o zmroku

¢) zabezpieczenic pracownikdw zatrudnionych przy rozbiorce w sprzgt ochrony osobistej, a przy
pracach na wysokosci w szelki bezpieczenstwa

d) organizowania przerw w pracy w tej samej porze dla wszystkich pracownikow

€) nie wykorzystywania ciagéw komunikacyjnych do skladowania materiatow
rozbiérkowych

f) przemieszczania materiatow rozbiérkowych jedynie po wytyczonych trasach

g) biezacego kontrolowania przez kierownika robot nosnosci elementow konstrukeyjnych

h) zuwagi na mozliwo$¢ przeciazenia elementow konstrukcyjnych, bezposredniego
usuwania po rozbiérce materiatu rozbiorkowego, bez gromadzenia go

i) prowadzenia robat rozbidérkowych wytacznie w uzgodnionym z Inspektorem nadzoru obszarze

j) w przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy przed podjgciem czynnosci
demontazowych ustali¢ z Inwestorem tryb i mozliwos¢ rozbiorki

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogoblne",

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
Ze wzgledu na szczegdlny charakter robét rozbiorkowych wykonaweca jest zobowiazany do bezwzglednego
przestrzegania postanowien i zalecen Inspektora nadzoru i autorow dokumentacji projektowej. Zakres robot



rozbidrkowych nalezy na biezaco sprawdza¢ z zatozeniami technologicznymi wykonania prac
renowacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt"

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j .
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbiér robdt zanikajacych

W trakcie realizacji prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na kolejnos¢
technologiczna wykonywania prac. Wykonawca jest zobowiazany do biezacego informowania Inspektora
nadzoru o stwierdzeniu w trakcie rozbiérki zaistnienia elementow zanikajacych.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu w szczegoélnosci podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych technologii wykonawczych

c) prawidtowos¢ wykonania

8.4 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ( migdzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu
¢) odbiorowi koncowemu

8.5 Odbidr rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zmianie.

Odbior robét zanikajacych bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie
pozniej jednak , niz w ciagu 1 dnia roboczego od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i iloé¢ robét zanikajacych ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umows ,
dokumentacja projektows i uprzednimi ustaleniami.



8.6 Odbior czgSciowy techniczny

Odbior cze$ciowy techniczny polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego
technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokét odbioru sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca,

Do odbioru koficowego robét Wykonawca zobowiazany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w
szczegOlnoscl

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwhaszeza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw
d) ustalenia technologiczne
¢) protokoly odbioréw robdt zanikajacych i protokoly odbioréw czesciowych technicznych
f) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajacq

W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte W umowie Wykonawcy z Zamawigjacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne przepisy bhp i p-poz
Wytyczne technologiczne producenta materialéw i srodkow zabezpieczajacych i renowacyjnych

STB 01.02 TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania tynkow zwyklych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST
W zakres robot wehodzi wykonanie tynkow :
a) zwyklych scian i stupow, cementowo - wapienne kategorii [V



b) zwyktych stropéw i belek, cementowo-wapienne kategorii IV

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw - nalezy rozumieé wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe tynkéw

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe -
tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche
mieszanki tynkarskie, DIN 18 558 do powierzchni wewnetrznych.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania
ogdlne"

2.2 Materialy podstawowe i pomocnicze

a) tynk cementowo - wapienny

b) woda zarobowa spetniajaca wymagania podane w normie
c) gips szpachlowy

d) listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczagce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonywania tynkéw
Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot tynkarskich powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprz¢tu budowlanego.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogélne"

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pélotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow
Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnosc i



zwartos$¢ fadunku.
$rodki transportu powinny zabezpieczat zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 . Warunki ogoélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 0raz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :

a) sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murw i stropow

b) odebra¢ roboty zwiazane z wykonaniem podiozy

¢) sprawdzié wymiary oraz katy skrzyzowan

5.2 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do tynkowania $cian nalezy przygotowac podfoze :

a) podioze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane ( stabilne, suche i nie zmarzniete, wolne od zabrudzen i
luznych elementOw) oraz przygotowac zaprawe.

5.3 Tynkowanie Scian
W zakres robot wchodzi
a) sprawdzenie i przygotowanie podtozy
b) osadzenie listew naroznikowych
¢) zabezpieczenie folia i tasmag powierzchni narazonych na zanieczyszczenie

d) wykonywanie tynku cementowo - wapiennego

e) wykonanie gladzi gipsowych
Zaprawg z gipsu nalezy przygotowac bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania, Do gipsu
tynkarskiego nie nalezy poza woda stosowaé zadnych opéimiaczy wiazania gipsu ani plastyfikatorow.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze W ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 1°C.
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie wypetnione zaprawa na gtebokos¢ 10-15¢m. Nalezy usunaé
wszelkie zwisy, wypetnié ubytki zaprawg tynkarska. Odstonigte czesci metalowe lub przechodzace przez
tynki powinny by¢ zabezpieczone przed korozja za pomocg powtoki malarskiej z farby ochronnej.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ bezposrednio przed przystapieniem do tynkowania, .
Narzut zaprawy na $ciany nalezy prowadzi¢ od gory poziomymi pasani, posuwajac si¢ do
dohu. Nalezy stosowaé listwy tynkarskie naroznikowe.
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosi¢ 7 cm zanurzenia
stozka pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada wspotezynnik wodno - gipsowy w/g=0,45 - 0,48.
Poczatek wiazania zaprawy nie moze by¢ krotszy niz 60 minut od chwili zarobienia gipsu tynkarskiego
woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materialow na éciany powinny by¢ zgodne z PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe - tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze; PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy



budowlane- Suche mieszanki tynkarskie. W szczegdlnosci powinny byé oceniane whasciwosci
zastosowanych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot"

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych

7.2 Jednostki i zasady ebmiarowania

Obmiar robot nalezy wykonywac w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci éciany w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnig sufitéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na
ptaszczyzne poziomsq.

Zasady przedmiaru i obmiaru rob6t zgodnie ze wskazanymi w ,Przedmiarze rob6t" pozycjami
katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbegdne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robédt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2 Odbidr robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
Odbior podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3 Uznanie robét za poprawne
Podstawe dla odbioru robdt tynkarskich stanowia :
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenia o jakosdci materiatow i wyrobdw dostarczonych przez wykonawce na budowe
d) sprawdzenie normatywnych odchylen powierzchni i krawgdzi oraz przecinajacych si¢ ptaszezyzn :
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 2
mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej diugosci kontrolnej taty 2m
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wigksze niz 1,5 mm na Im
i nie wigcej niz 3mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokosci oraz nie wigeej niz 6 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5m wysokosci
- odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku poziomego - nie wigksze niz2 mmna lm i
nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi
- odchylenie przecinajacych sie plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji - nie
wigcej niz 2 mm na lm.

8.3 Rodzaje odbioréw robét.



Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robét
b) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbior ezgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru czgsciowego
technicznego robdt dokonuje si¢ wedlug zasad okre$lonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.6 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w
szczegdlnosei

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materialow i wyrobow

¢) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbiordéw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego robét tynkarskich, komisja w porozumieniu z Wykonawca, WYZNACZy ponowny
termin odbioru koficowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Roboty uznaje sig za
zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykfe. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

DIN 18 558 Powierzchnie wewnetrzne

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Arkady 1989



STB 01.03 MALOWANIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania robdt malarskich
tynkéw wewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres rob6t objetych ST
W zakres robot wehodzi :
a) malowanie $cian farbg emulsyjna, w standardzie okre$lonym w dokumentacji projektowej,
b) malowanie podtozy gipsowych farba emulsyjna, w standardzie okreslonym w dokumentacji
projektowe;j,
¢) malowanie $cian farba olejng

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niegj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu robét - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione roboty budowlane
¢) procedura - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe robot

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot malarskich nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania
ogdlne"

2.2 Farby

a) farba emulsyjna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymaganiom okreélonym w normie
BN-64/6117-02

b) farba emulsyjna w kolorze biatym powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

normie BN-64/6117-02

¢) farba emulsyjna zmywalna w kolorach pastelowych powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie BN-64/6117-02

d) farba ftalowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie BN-69/B-10285

3. SPRZET



3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania og6lne”

3.2 Sprzgt do wykonywania robdt malarskich
Wykonawea przystepujacy do wykonywania robot malarskich powinien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzgtu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogdlne"

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podkladzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych, w magazynach pétotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialow

Transport materiatéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpicczaé zatadowane materialy przed wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé

zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg

projektows, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkarskich nalezy :
a) wyréwnaé¢ i wygladzi¢ powierzchni¢ przeznaczonado malowania, naprawi¢ uszkodzenia
b) zagruntowaé powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach.

5.2 Przygotowanie podloza
W zakres przygotowania podfoza wchodzi :

a) gruntowanie podiozy $cian i posadzek betonowych

b) zabezpieczenie folia powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu ¢) usunigcie folii
Pierwsze malowanie mozna wykonaé po zakoficzeniu robot poprzedzajacych , a w szczegolnosei

a) catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych

b) wykonaniu podtoza pod wykonczenie podiog

¢) usunieciu z pomieszczen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonac po :
a) bialym montazu

b) ulozeniu posadzek

5.3 Malowanie



Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Po wykonaniu
robot malarskich wewngtrz budynkow nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura ( 30° C) i
przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od
lica powierzchni nalezy skué, usunaé lub zeszkliwi¢.

Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowanyeh przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowaé podioze pod
uzupetnienie ubytkdéw. Do pierwszego malowania farbe rozcienczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitnej.
Druga warstwe nanosi¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnigciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5° C i nie wyzsza
niz 30 ° C. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowaé spekania powloki. Pomieszczenia po
malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne".

6.2 Badania w czasie wykonywania robdét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z normami.

W szczegblnosci powinny by¢ oceniane wiasciwosci zastosowanych materiatéw.

Warunki badan materiatéw malarskich i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do

Dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania powiok malarskich z farb nalezy przeprowadza¢ nie wezeéniej niz po 7 dniach od wykonania

malowania.
Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolits, zgodna ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zacickdw,

uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednakowy polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.

Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé probe na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie i przyczepnosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady przedmiaru i obmiaru robot zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot"

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robét nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych .



7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne"

8.2 Uznanie robot za poprawne
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacjq techniczna

b) rodzaj zastosowanych materiatow

c) wyglad zewnetrzny
- rownomiernosé¢ roztozenia farby
- jednolito$¢ natgzenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta
- brak przeswitdow i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

e) sprawdzenie odpornosci powlok na écieranie

f) sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornosci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powlok

i) sprawdzenie elastycznoéci powlok

j) sprawdzenia trwatosci powlok

k) sprawdzenie przyczepnosci powtok

1) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

m) sprawdzenie odpornoéci na zmywanie woda z mydiem

n) sprawdzenie wsigkliwosci powlok z farby podkiadowej

o) sprawdzenie nasiakliwosci powlok

8.3 Rodzaje odbiordw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi cze$ciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot
8.4 Odbiér cze¢Sciowy techniczny robét
Odbidr czgsciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czg$ciowego

technicznego robot malarskich dokonuje sie wedlug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru sporzadzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koficowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé¢ dokumenty, zawierajace w
szczegolnosei

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami



b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dazienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatoéw i wyrobdw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupeiniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupefniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na

spoiwach bezwodnych PN-67/B-10107

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczenia wydajnosci i
zZuzycia

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci

Informacje techniczne wybranego producenta materiatéw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Arkady 1989
STB 01.04 STOLARKA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania drzwi wewnetrznych i
stolarki okienne;

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna budowlana jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST
W zakres robo6t wehodzi wykonanie :
a) drzwi stalowe p.poz.
b) stolarki okiennej PCV szklona szyba P4



¢) drzwi drewniane wejsciowe

d) drzwi aluminiowe zewngtrzne peine
e) drzwi stalowe techniczne

f) brama garazowa segmentowa

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :
a) roboty budowlane przy wykonywaniu stolarki - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi
b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane
c) procedura - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje
d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jakosciowe stolarki .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu stolarki drzwiowej nalezy przestrzegad¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania
0gdlne"

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne"

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca przystegpujacy do wykonywania stolarki powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4, TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogolne"

4.2 Pakowanie i magazynowanie stolarki i przegrod

Stolarka powinna by¢ magazynowana starannie na suchym podkiadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej .

4.3 Transport stolarki i przegréd
Transport stolarki nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Przewozona stolarka powinna byé ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i
zwartosc¢ tadunku.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robaét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowsg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzor.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy :
a) sprawdzi¢ wymiary otwordw
b) sprawdzi¢ zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wyposazenia stolarki w zamki, okucia i galanterie
c) sprawdzi¢ jakosé elementow i innych materialéw pomocniczych

5.3 Montaz stolarki
Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
a) przed osadzeniem stolarki i przegrod nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania scian i stan
powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica
b) w przypadku wystgpowania wad, sciang nalezy oczysci¢ i naprawic
¢) w sprawdzone i przygotowane $ciany, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawié
stolarke na podktadkach Iub listwach
d) ustawiona stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 poziomie oraz dokonaé¢ pomiaru przekatnych
e) po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu
f) zamocowane drzwi zewnetrzne nalezy uszezelni¢ pod wzgledem termicznym
g) zigcza nalezy wypelni¢ silikonem lub innym materialem wskazanym przez producenta
h) producent stolarki 1 przegréod powinien dysponowaé¢ wszelkim potrzebnym sprzgtem,
kadra wykwalifikowanych pracownikow, niezbednymi do przygotowania konstrukeji
w warsztacie i zamontowania na budowie.

5.4 Dylatacje

Nalezy wykluczy¢ kontakt lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robot
wykonczeniowych na mokro wokél wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt
zabezpieczy¢ konstrukcj¢ folia PCW. Migdzy powierzchnia profili a tynkiem lub inng zewngtrzna warstwa,
licowa nalezy pozostawi¢ szczeling minimum 5 mm, ktérg po zakonczeniu robét wypetnia sig trwale
plastyczng masa uszczelniajaca.

Nie wolno dopuscié¢ do kontaktu aluminium z innymi metalami, oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy
stosowaé warstwe izolacji, np. z kauczuku EPDM. Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni
ocynkowana grubosci minimum 35 mm. Cigcia elementéw stalowych zabezpieczy¢ przektadkami.

Nie wolno dopuéci¢ do kontaktu aluminium z drewnem orzecha, dgbu oraz innymi gatunkami, w przypadku
impregnowania $rodkami zawierajacymi sole miedzi, rt¢ei lub zwigzku fluoru.

5.5 Szklenie

Pakiety szklane termoizolacyjne, szklo bezpieczne wedlug zestawienia przegrod.

Producent szkla powinien udzieli¢ minimum 10 letniej gwarancji na szczelnos¢ zestawow

szklanych i odpomoé¢ na pekanie pod wplywem naprezen w szkle.

Szyby nie mogg stykaé si¢ z rama aluminiowa, musza spoczywac na podktadkach pod szkto, stosowac
podkfadki regulacyjne i podpierajace.

5.4 Wyposazenie
W przypadku cigzaru szyb wigkszego niz 90kg stosowaé zawiasy wzmocnione.
W drzwiach o ciezarze do 100 kg stosowaé 3 zawiasy - jeden w dolnej czgsci skrzydta, 2 na



gorze.

Zawiasy z regulacja pionowsa i pozioma.

Zamki z aluminium, co zapobiega korozji elementéw aluminiowych lub elementdw systemowych
wskazanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie uszezelki np. z kauczuku EPDM. Wkrety montazowe
w akcesoriach - wszystkie ze stali nierdzewnej. Drzwi powinny by¢ przygotowane do zastosowania urzadzen
systemow zabezpieczen elektronicznych,

5.5. Ogolne zasady montazu okien
5.5.1. Usytuowanie okna w osciezu

* Okno nalezy sytuowa¢ w o$ciezu tak, aby nie powstaty mostki

termiczne, prowadzace do skraplania si¢ pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni o$cieza.

Na wewnetrznych powierzchniach o$cieza powinna sig utrzymywac temperatura wyzsza o
minimum 1T od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien:
—w $cianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,

— w §cianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym —w strefie umieszczenia izolacji
termicznej,

- w $cianie z ociepleniem zewngtrznym — przy zewnetrznej krawedzi $ciany z dosunigciem
do warstwy ocieplenia.

* W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny by¢ usytuowane tak, by

wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szeroko$é nie wigksza niz potowa
szerokoéci ksztattownika oscieznicy.
5.5.2. Zasady ustawienia okna w otworze

« Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac:

— luz (szczeling) pomigdzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiany wymiaréw
okna / drzwi pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku
nieograniczajace funkcjonalnosci okna,

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuje si¢ zgodnie z wytycznymi ich

producenta klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajgce, o ile takie sa
przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki bgdz kotwy stalowe.

Do ustawienia okna w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byla zapewniona
mozliwosé odksztatcania sie ksztattownikow okien.

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia
obcigzenia.

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
oécieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwaé klockow podporowych.

= Minimalne wymiary szczelin miedzy ramg o$cieznicy a osciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikéw okien podane s w tablicy 5 | 6,

zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB —
2011 rok.

Maksymalny wymiar szczeliny migdzy oscieznicg okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,6 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tgcznie.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchytki nie mogg mie¢
negatywnego wpfywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi balkonowych.

5.5.3. Zasady mocowania okna w o$ciezu



_ Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byly przenoszone za posrednictwem tgcznikéw na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i
zamykaniu byt ptynny.

Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w Scianie budynku — w zalezno$ci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sig kotki rozporowe/dyble, kotwy i

Sruby/wkrety.

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuzg do mocowania
okien, a wylacznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.
Kotki rozporowe/dyble stosuje sig do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakow
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.

Sruby mogg by¢ stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegly
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé¢ $ruby
dostosowane do materiatu osciezy. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam,
gdzie odstep oscieznicy jest zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym
(progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikéw z przektadkami termicznymi ww.
taczniki mocowane sg do komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego
profilu za posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazen na
przekfadki termiczne z tworzyw sztucznych.

Okna wysunigte catkowicie lub czesciowo przed lico $ciany zewnetrznej mocuije sie przy
uzyciu kotew lub katownikéw stalowych badz za pomocg systemowych konsoli stalowych.
5.5.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze $ciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz wilgoci z powietrza przenikajgcego z pomieszczenia
od strony wewnetrznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegaé zalecen (wytycznych) producenta
materiatéw uszczelniajacych, dotyczacych:

— zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

- oczyszczenia powierzchni przylegania,

- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

- wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, srodkowej i
zewngtrznej.

Warstwa wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materiatéw paroszczelnych w formie tasm,
folii uszczelniajgcych, kitow trwale elastycznych (silikonow) nieprzepuszczajgcych powietrza i pary
wodne;j.

Uszczelnienie to powinno nie dopuszcza¢ do przenikania pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny migdzy oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary
wodnej w szczelinie miedzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej okna powinna byé wyzsza niz po
stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady umoziiwia dyfuzje pary wodnej z potgczenia na
zewnatrz budynku.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére zapewniajg izolacje
termiczng i akustyczng potaczenia okna z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wypetnienia potaczeni (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzié¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy to przede wszystkim



temperatury otoczenia, przy ktérej mogg by¢ uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny.
Podczas wiryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na doktadne wypetnienie szczeliny, a
jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

Warstwa zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych lub tasm
warstwowych paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki
sposGb, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny migdzy oknem a
sciang.

Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je
materiatami.

UWAGA: Detale mocowania i uszczelnienie okien i drzwi balkonowych powinny by¢
zamieszczone w dokumentacji projektowej. W razie braku w dokumentacji tych szczegétéw
odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz
okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok oraz w dokumentacjach systemowych
(producentdw systemow).

5.6. Ogélne zasady osadzania parapetéw okiennych

5.6.1. Parapety zewnegtrzne

Parapet zewnetrzny powinien by¢ osadzony zgodnie z rozwigzaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byly nastepujgce wymagania:

- osadzanie parapetu nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

- parapet powinien wystawaé poza ptaszczyzng Sciany okoto 3-4 cm lecz nie mnigj niz 2 cm,
- mocowanie do oscieznicy powinno by¢ dostatecznie mocne,

- miejsca potgczenia parapetu z oscieznicg powinny by¢ szczelne lub uszczelnione tasmami
rozpreznymi i silikonem,

- potgczenia boczne parapetu z o$ciezami oraz w narozu (okno — mur — parapet) powinny
zapewnia¢ ciggtos¢ uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnetrznego na styku
Z osciezem przedstawione sg w pkt. 4.4.1. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych. Cze$¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB - 2011 r.),

- przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z PVC kotnierz parapetu powinien by¢
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniecie kotnierza na profil ramy

oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpreznymi i silikonem nie

Zapewnia szczelnosci potgczenia),

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien by¢ wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementdw ceramicznych powinno by¢ poprzedzone
utozeniem na styku o$cieznicy i oScieza izolacji przeciwwilgociowej wywinietej na

ksztaftownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy montazu parapetdw z blachy nalezy zwroci¢ uwage na:

- zmiane ich wymiardéw pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by¢
rozmieszczone co 250 cm),

- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr,

- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajgcych),

- dostosowanie potgczen koricowych parapetow z osciezami do konkretnego rozwigzania
elewagji.

UWAGA: Przyktady szczegétow zamocowania i uszczelnienia parapetow zewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB

— 2011 rok craz w dokumentacjach systemowych (producentéw systeméw).

5.6.2. Parapety wewnetrzne

Osadzanie parapetu wewnetrznego nalezy rozpocza¢ po zakoriczeniu montazu i uszczelnieniu
na obwodzie okna, z uwzglednieniem uszczelnienia pod progiem oscieznicy.



Parapety wewnetrzne powinny byé osadzone w dolnej czesci oscieza, zgodnie z

rozwigzaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z
wrebem oscieznicy powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do przedostawania sie wody
i pary wodnej do przestrzeni pod progiem oscieznicy.

UWAGA: Przyktady szczegotéw zamocowania i uszczelnienia parapetow wewnetrznych
przedstawione sg w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ B —
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2011 rok
oraz w dokumentacjach systemowych.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2 Badania w czasie wykonywania robdét
a) czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w
normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana , Okna i drzwi.
b) w szczegdlnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ materiatéw, z ktérych zostata wykonana
stolarka. Odbior stolarki powinien obejmowac sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych materiatow z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwoscl technicznych stolarki z atestami
wystawionymi przez wytworce.
d) nie dopuszcza sig stosowania stolarki , ktérej whasciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub §wiadectw ITB.
e) badaniu podlega prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szezegdtéw konstrukcyjnych
f) oceniana jest sprawno$é dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okué-
konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspotosiowos¢ zawiasoéw, skrzydio drzwiowe i okienne
powinno otwiera¢ si¢ i zamykac¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z przeznaczeniem
g) sprawdzenie niezawodnosdci drzwi - zachowanie sprawno$ci po wykonaniu okre$lonej przez
producenta ilosci cykli
h) sprawdzany jest rodzaj zastosowanego szkta i zamkéw zgodnie z dokumentacja
techniczna

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady przedmiaru i obmiaru robdt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt”

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace hiezb¢dne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robot podstawowych

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach kwadratowych wykonanej stolarki i przegréd w Swietle

ofcieznic

7.3 WielkoSci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogoélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne"



8.2 Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podloza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robét.
8.3 Uznanie robdt za poprawne
Wymagania przy odbiorze okreéla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi :
a) dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na lm wysokosci
stolarki, jednak nic wigcej niz 3mm na calej dtugosci elementu o$cieznicy
b) roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz
- 1mm przy dhugosci przekamej do 1m
- 2mm przy diugosci przekatnej do 2m
- 3mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszezalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

8.4 Odbiér systemu zamkow

Dziatanie i funkcjonowanie zamkéw i zabezpieczen podlega osobnemu odbiorowi, zgodnie z wewngtrznymi
instrukcjami Zamawiajacego. Z przeprowadzonych czynnosci sporzadzony jest protokot wedtug wzoru
zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

8.5 Rodzaje odbioréw robat.

Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :
a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robdt
b) odbiorowi koficowemu robot

8.6 Odbiér czesciowy techniczny robét

Odbior czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego
technicznego robot dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koicowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét odbioru sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w
szczegolnoscl :

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwhaszeza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecefi

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoly odbiorow czgsciowych technicznych

g) protokoly odbioréw systemow zamkow i klap dymowych

h) inne dokumenty wymagane przez Strong Zamawiajaca



W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego robot , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bgda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

NORMY

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 12150-1:2002 Szkio w budownictwie. Definicje i opis

PN-79/B-13054 Szkto w budownictwie. Szkto plaskie, walcowane PN-EN 1063:2002  Szkio w
budownictwie. Bezpieczne szklenia PN-EN ISO 12543-1,2,3,4,5:2002  Szklo w budownictwie
PN-88/B-12203 Szklo. Wiasciwoscei szkia. Pojecia i okreslenia PN-EN 356:2000 Szkio w

budownictwie. Szyby ochronne. Badania i klasyfikacja na Reczny atak

PN-EN 357:2002 Szkto w budownictwie. Ognioodporne elementy oszkleniowe PN-EN
572-1,2,3,4,56,7:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta. PN-64/B-03220
Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B-92210 Elementy i segmenty
$cienne aluminiowe. Ogoélne wymagania i badania PN-EN 310:1994 Phyty drewnopochodne.
Oznaczenie modutu sprezystosci przy zginaniu i wytrzymatodci na zginanie (Ap1:2002)

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych Arkady 1989

STB 01.05 OKEADZINY SCIAN,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oktadzin sciennych
ceramicznych,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST
W zakres rob6t wehodzi wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa:
a) oktadzin sciennych ceramicznych, z profilami naroznikowymi

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawezymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :



a) roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin nalezy rozumieé¢ wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem $cianki zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura - procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace
przedmiot i wymagania jako$ciowe oktadzin i scianek systemowych

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskania i skladowania
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania
ogodlne"

2.2 Zakres asortymentowy
a) plytki ceramiczne
b) plyty gipsowo - kartonowe
c) zaprawa klejowa
d) zaprawa fugowa
h) listwy naroznikowe
Plyty ceramiczne, oraz akcesoria powinny by¢ najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.04 ,, Wymagania ogdlne"

3.2 Sprz¢t do wykonania okladzin $ciennych i §cianek systemowych
Wykonawcea przystepujacy do wykonania oktadzin $ciennych i $cianek systemowych powinien wykazagé sig
mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,, Wymagania ogélne"

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialow

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych, w magazynach pétotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

4,3 Transport materialow

Transport materiatdw nalezy wykonac zgodnie z ~wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Srodki transportu  powinny
zabezpiecza¢  zatadowane materialy przed wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét



Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Warunki ogdlne" Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do montazu elementéw $ciennych nalezy sprawdzi¢ i wykonac :
a) prawidlowos$¢ wykonania podtoza : stabilnos¢, nosnosé, rownos¢, czystosé, nie nasigkliwo$é
b) plytki nalezy posegregowaé wg asortymentéw i wymiaréw
c) na $cianie powinna by¢ wyznaczona linia pozioma, od ktdrej uktadane bedg ptytki ( moze to by¢
linia wyznaczona przez cokét posadzki)
d) po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin pomigdzy
plytkami
5.3 Wykonywanie okladzin i elementéw wykonczeniowych
Nalezy przestrzegaé zasad podanych w normach :
PN-B-11203:1997  Materialy kamienne. Elementy kamienne - plyty do okfadzin
pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
PN-B-11204:1996  Materialy kamienne. Elementy kamienne - ptyty zewnetrzne

5.4 Przygotowanie podloza
Podtoze powinno by¢ przygotowane i sprawdzone

5.5 Wykonanie okladzin §ciennych

a) sprawdzenie podtozy

b) utozenie ptytek ceramicznych na klej

¢) spoinowanie ptytek

d) oczyszczenie plytek
Do ukfadania oktadzin sciennych mozna przystapi¢ po zakonczeniu robot budowlanych stanu surowego i
robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z prébami ciénieniowymi instalacji. Zaprawe klejowa
nalezy przygotowac zgodnie z receptura producenta. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek.
Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podtoza zaréwno pod
wzgledem wytrzymalosciowym jak i geometrii $cian.
Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane ( jednej linii lub réwnych
odstepach) ze spoinami pozostalymi,
Warstwa kleju pod plyty nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Uszczelnienia podiozy oraz ukiadanie okfadzin §ciennych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu
technologicznym przez jednego wykonawce.

5.2 Montaz elementéw systemowych
a) sprawdzenie podiozy
b) sprawdzenie geometrii §cian wewnetrznych pomieszczenia
¢) osadzenie elementdw nosnych
d) uszczelnienie elementdéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosei podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.2 Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwosé oraz zakres badan powinien by¢ zgodny z zasadami podanymi w normie PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane



a) gladkos¢ i rowna powierzchnia lica phytek Sciennych i ptyt okleinowanych

b) prawidlowos¢ zachowania ksztaltu , nie moze wystepowaé zwichrowanie, fukowatosé,
rombowato$é plytek

¢) nasiakliwos$¢ ptytek

d) odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m ( nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na
catej dtugosci faty)

e) prawidlowoéci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnica z dokladnoscig do 1 mm

f) grubosci warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktora nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

g) stabilnos¢ konstrukeji $cianek systemowych

h) jakos¢ osadzenia galanterii

Warunki badan materiatéw na oktadziny scienne i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

Zasady przedmiaru i obmiaru robodt zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robot"

pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace niezbgdne do wykonania robét podstawowych nalezy kalkulowaé
w wycenie robdt podstawowych

7.2 Jednostki i zasady ocbmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych wykonanej okfadziny i §cianek systemowych,

7.3 Wielkosci obmiarowe
Wielkosci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej 1 uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne"

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3 Uznanie robot za poprawne
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-75/B-10121 Okiadziny z ptytek.. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega :

a) zgodnos¢ z dokumentacija techniczng

b) wyglad zewnetrzny

c) rodzaj zastosowanych materiatow

d) przygotowanie podtoza

e) nalezyte przyleganie do podktadu

f) prawidlowos¢ przebiegu spoin

g) prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni okfadzin $ciennych



h) wizualna szerokosc stykow i prawidtowosé ich wykonania
i) jednolitosé barw plytek ( wzor)

J) jakos¢ montazu scianek systemowych

k) jako$¢ osadzenia elementow wykonczeniowych

) szczelnos¢ wypetnien z ptyty GK

8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ( miedzyoperacyjne)
b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
c) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbioér robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
pdzniej jednak , niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa , dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

8.6 Odbidr czesciowy techniczny

Odbior czgsSciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem realizacji robdt i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego
technicznego robdt dokonuje sie wedtug zasad okre§lonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru konicowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru sporzgdzony
wedlug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé dokumenty, zawierajace w
szczegdlnoscei :

a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryeiu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

c) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materialéw i wyrobédw

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw robot zanikajacych 1 protokoly odbioréow czesciowych
technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajacg



W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupefniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania robot uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

STB 01.06 PODLOGI Z PLYTEK TYPU "GRES"

1. WST EP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiogi i cokolikow z plytek

ceramicznych

1,2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt.1.1.

1.3 Zakres rob6t objgtych ST
podiogi i cokoliki z pytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawezymi,

nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki cementowej nalezy rozumied wszystkie prace budowlane zwiazane z
wykonaniem podlog z plytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosé, jak. kiedy, gdzieikto "? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze
- procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcie,

- ustalenia projeklowe - ustalenia podane w dokumentagji technicznej zawieraja dane opisujace przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonanych podlég z ptytek gresowych

1.5 Ogéine wymagania dotyczjce robot
Przy wykonaniu podlogi z ptytek gresowych nalezy przestrzegaé zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z plytek Wymagania i

badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z okumentacja projektows, ST i poleceniami

Inspektora nadzoru,
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00.00,

Wymagaj ogdlne’ pkt.1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sidadowania podano w ST 00,00.00 ,Wymagania ogélne, pkt
2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa



3.

4,

2.3. plytki gresowe 29,7 x 29,7 x 0,8 cm
2.4. profile wykonczeniowe do okladzin ceramicznych aluminiowe

2.5. Plytki gresowe i akcesoria musza by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakogci producenta.

SPRZET
3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogélne” pkt.3
3.2 Sprzet do wykonania podlég z plytek gresowych,
W wkonawea przystgpujacy do ukladania podlogi z plytek gresowych powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania, elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego
TRANSPORT

4..1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,"Wymagania ogdlne" pkt.4

4.2.Pakowanie i magazynowanic materialéw

(i

Przechowywanie w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3, Transport materialow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane materialy przed wptywami atmosferycznymi.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00 .Wymagania ogdlne. pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczgciem prac nalezy dokonaé odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu podlogi z plytek gresowych nalezy przestrzegaé zasad podanych PN-63/B-
10145 Posadzki ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podloza:
5.3.2. Wykonanie podlogi z plytek gresowych
- sprawdzenie podlozy
- ulozenie plytek na klej
- uloZenie cokolow na klgj
- spoinowanie plytek
- oczyszezenie plytek
Wykonanie okladzin z plytek ceramicznych na plaszezyznach poziomych pomieszezen mokrych oraz w pomieszczeniach bez
spadkéw podlogi.
Przed przystapieniem do okiadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw
odwadniajacych, min. 1.5%
Podloze pod plytki (zaprawa uszczelniajaca) powinno by¢ nosne a wytrzymalosé na odrywanie
powinna by¢ zgodne z PN/B-10107 ub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podiogi uktada¢ w poziomie wykoficzeniowym.
Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) mialy wymiar
wigkszy niz polowa plytki. Okladziny ceramiczne ukiadaé na wodoodpomej zaprawie klegjowe;j
Warstwa kleju pod plytki nie moze zawieraé pustych miejsc.
Styki (krawgdzie) podloga/éciana spoinowaé fuga silikonowa. Szczeling przed ulozeniem ww. fug brzegi plytek zagruntowac
podkladem do fug silikonowych. Calo$¢ powierzchni spoinowac fugg mineralna, Szerokoéé fug - Smm.
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Na krawedziach zewngtrznych murkéw stosowad profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak aby
licowal z plytka w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe. Uszczelnienia podiozy oraz ukladanie
okladzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano ST 00.00.00 . Wymagania ogolne . pkt 6 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z
ptytek Wymagania i badania przy edbiorze PN-EN 176 Plytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podlogi z plytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukeji wykonania podtég z plytek
gresowych .
W szczegdlnosci powinny byé oceniane: wlasciwosci techniczne zastosowanych plytek
6.2.2. Warunki badaf materiatow na podlogi gresowe i innych materialow powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t podano ST 00.00.00 ., Wymagania ogblne" pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzehnig podlogi z plytek gresowych oblicza sig w metrach kwadratowych wykonanej podlogi oraz cokoldéw w metrach
biezacych,

7.3 Wielkosci obmiarowe podlogi z plytek gresowych i cokoléw z plytek okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

ODBIOR ROBOT

8.1 OgéIne.zasady, odbioru robét podano ST 00.00.00 - Wymagania ogéine . pkt.8 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z plytek
Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki gres

8.2. Odbidr podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robot.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszezalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podloza,
wyglad zewngtrzny
prawidlowos¢ uksztattowania powierzchni
sprawdzenie polaczenia posadzki z podkladem
sprawdzenie prawidlowoesci wykonania stykow

@ e oaoe

sprawdzenie wykonczenia posadzki

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano ST 00.00.00" Wymagania ogdlne pkt 9

9.2. Podstawy rozliczenia finansowego, bgdzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1.

Normy



PN-63/B-10145 Posadzka z plytek Wymagania i badania przy odbiorze PN/B- 10107 Badanie
wytrzymalosci na odrywanie PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych -Arkady 1989 Karty techniczne i
instrukeje stosowania producenta materialdw.

- w pomieszczeniach suchych nalezy stosowac sprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktych
(podtynkowym), natomiast

w pomieszczeniach o zwigkszonym zagrozeniu (np. wilgo¢) — sprz¢t w wykonaniu szczelnym,
- sprzet i osprzgt nalezy zamocowac do podtoza w sposdb zapewniajacy jego pewne, tatwe i

bezpieczne osadzanie (najczgsceiej przez przykrecenie).

STB 01.07 POSADZKI BETONOWE PRZEMYSEOWE

SPIS TRESCI

WSKAZOWKI METODYCZNE

. CZESC OGOLNA

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
SPOSOB ODBIORU ROBOT

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

© o N® O AN

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specytikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZ]J - Program Zabezpieczenia Jakosci
IBDIiM - Instytut Budowy Drdg i Mostow

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem posadzek przemystowych

1.2, Zakres stosowania SST



Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagai podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania beda
spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednienin przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania posadzki przemystowej (warstwy uzytkowej podtogi) wykonanej z :
- posadzkg niepylaca SIKA CHAPDUR,
- beton klasy C20/25, gr 15 cm , gr 10 cm
- beton klasy C8/10, gr 10 cm
- podsypka piaskowa zaggszczona

Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przy gotowawczych podioza oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbiorow robot podstawowych.

1.4, Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, p. 1.4,

Podloze - ¢lement konstrukeji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Podloga - wykonczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane wlasciwosci nzytkowe.
Konstrukeja podlogi - uklad warstw ztozony z podtoza, warstw hydroizolacyjnych i paroizolacyjnych,

izolacji termicznej i akustycznej, warstw ochronnych, warstw nosnych (beton, jastrychy), dobranych w
spos6b zalezny od obciazen i rodzaju pomieszczenia.

Posadzka - warstwa uzytkowa (wierzchnia) podiogi.

Posadzka cienkowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podiogi o grubosci rzedu 0,5-1
mm.

Posadzka grubowarstwowa - sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi o grubosci rzgdu 1,5-3
mm.

Posadzka antyposlizgowa - sztywna lub elastyczna warstwa uzytkowa podtogi ze zdefiniowana klasa
antypoélizgowosci wg DIN 51130 -2004-06 ,,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der
rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr;
Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (.Badanie wykladzin podtogowych. Oznaczenie wiagciwosci
przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze 0 podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym).

Klasa antypo§lizgowosci - struktura wierzchniej warstwy, przy ktorej, przy nachyleniu pod odpowiednim
katem noga w typowym obuwiu roboczym nie poslizgnie sig. Klasy antyposlizgowoéci wg DIN 51130
2004-06 ,,Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und
Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene” (,,Badanie wyktadzin
podlogowych. Oznaczenie whasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym) oznacza si¢ symbolami od R9 do R13.

Podklad betonowy - warstwa konstrukcyjna podtogi, na ktérej wykonuje sie posadzke zywiczna.

Przestrzen wypelnienia - parametr mowiacy o zdolnosci powierzchni posadzki do gromadzenia
zanieczyszczei, zarowno cieklych jak i statych, w spos6b nie powodujacy niebezpieczenstwa poslizgu,
realizowany poprzez uzyskanic wolnej przestrzeni pomigdzy najnizszym a najwyzszym punktem warstwy
uzytkowej posadzki. Wytyczne , Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhoehter
Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 rozrézniaja cztery klasy przestrzeni wypelnienia: V4, V6, V81 V10
(liczba méwi o objetosci dostgpne; przestrzeni w cm’na | dm® powierzchni posadzki).

Dylatacje - szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczenia pol podktadu Tub podtogi/konstrukeji
podtogi w stosunku do otaczajace; konstrukeji.



Cigzki transport (ruch cigzki i duzy) - wg ZUAT-15/VIIL.09/2003 - Zestawy wyrobéw do wykonywania
posadzek zywicznych - pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ powyzej 50 kN, pojazdy na kotach
twardych o nacisku na 0§ powyzej 6 kN.

Sredni transport (ruch $redni) - wg ZUAT-15/VIIL.09/2003 - Zestawy wyrobdéw do wykonywania
posadzek zywicznych - pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o ponizej 50 kN, niewielkie
obciazenia dynamiczne.

LekKi transport (ruch lekki) - ZUAT-15/VIIL.09/2003 - Zestawy wyrobow do wykonywania posadzek
zywicznych - pojazdy na kotach ogumionych o nacisku na o$ do 20 kN oraz ruch pieszy.

Srodowisko agresywne - $rodowisko powodujgce niszczenie betonu lub zelbetu PN-EN 206-1:2003 Beton
- Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Agresywne $rodowisko ciekle - srodowisko, ktérego oddzialywanie jest okreslone sktadem i
wiasciwosciami jego stanu ciektego.

Stopieri agresywnosci Srodowiska - techniczna ocena intensywnoéci agresywnego oddziatywania
$rodowiska na zmiane wiasciwosci technicznych.

Stale oddziatywanie Srodowiska agresywnego - oddzialywanie srodowiska agresywnego w sposob staty.

Okresowe oddziatywanie Srodowiska agresywnego - oddziatywanie §rodowiska agresywnego w sposdb
okresowy lub cykliczny.

Zywotnoé¢ (czas obrabialnosci, czas obrébki) - maksymalny czas, w jakim kompozycja zywiczna moze
by¢ uzyta po zarobieniu.

Kit - wyrob w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac do
wlasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny.

Oczyszezanie strumieniowe - usuwanie materiatu podloza betonowego do maksymalnej giebokosci 2 mm.
Oczyszczanie strumieniowo-§cierne - oczyszczanie strumieniem powietrza z dodatkiem materiatu
$ciernego.

Usuwanie mechaniczne - usuwanie podtoza przez mlotkowanie lub $cieranie.

Nieselektywne oczyszczanie hydrodynamiczne - usuwanie betonu do wybranej glebokosci z

uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.

Selektywne oczyszczanie hydrodynamiczne - usuwanie uszkodzonego betonu z pozostawieniem betonu
nieuszkodzonego o wybranej wytrzymatosci z uzyciem wody pod wysokim ci$nieniem.

Oczyszczanie strumieniem wody - oczyszczanie strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem z dodatkiem
lub bez dodatku materiatu §ciernego.

Wilgotno$¢ masowa - wyrazony w % stosunek masy wilgoci znajdujacej si¢ w materiale do masy
materiatu suchego.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza - stosunek ci$nienia czastkowego pary zawartej w powietrzu do cisnienia
pary wodnej nasyconej przy tej samej temperaturze i ci$nieniu powietrza.

Punkt rosy - temperatura, przy ktorej powietrze o okreslonej zawartosci pary wodnej osiggnie stan
nasycenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,

pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania
i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2



Materiaty wchodzace w sktad systemu posadzek przemystowych i bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone
do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorjum RP powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisjg Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskq Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”, albo

- deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, Jjezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewiclkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania posadzki przemystowej powinny by¢ rozwigzaniami
systemowymii i powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.)

2.2.1. Podtoze
Podtozem pod warstwe wzmacniajgca posadzke jest:

- beton klasy C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czgs¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i
zgodnosé, gr 15 cm ;

- beton klasy C16/20 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,

produkcja i zgodnosé, gr 15 cm
podsypka piaskowa zageszczona

Przygotowanie podioza.

Podktad betonowy musi zawierac¢ nie mniej niz 300 kg cementu na 1 m3 mieszanki betonowej (najlepiej
320-350 kg). Zaleca si¢ komponowanie stosu okruchowego o duzej ilosci frakcji drobnych i wysikim
punkcie piaskowym, ale tak, aby nie przekroczy¢ gémej normowej krzywej uziamienia. Zalecane rodzaje
cementu to CEM I/A-V.

Wskaznik wodno-cementowy nie powinien by¢ wigkszy od 0,5. Nalezy zwréei¢ uwage, aby opad stozka
zaprojektowanej mieszanki przed dodaniem plastyfikatoréw nie przekraczat 6-8 cm i aby na powierzchni
nie nastepowato wydzielanie wody. Dla typowych realizacji przy wymaganej konsystencji K4 przez 1
godz. po dodaniu plastyfikatora na ogot wystarcza plastyfikator Plastiment BV60. W celu uzyskania
bardziej ciekfych mieszanek, przy dtuzszych czasach dowozu oraz w warunkach wysokiej temperatury
nalezy zamiennie lub dodatkowo stosowac superplastyfikator z grupu ViscoCrete. Mozna stosowac
mieszanki betonowe ze zbrojeniem rozproszonym pod warunkiem zastosowania superplastyfikatora, gdyz
dodatek wtékiem powoduje znaczna strate konsystenciji. Mozna réwniez stosowaé mieszanki betonowe
samozaggszczalne (ich sklad nalezy skonsultowa¢ z przedstawicielem SIKA). W celu zapewnienia
réwnomiemnego wysychania betonu, co jest zwiazane z uzyskaniem jednolitej barwy posadzki, zaleca sie
stosowanie jako izolacji poziomej folii polietylenowej. Po réwnomiernym rozlozeniu mieszanki betonowej
nalezy jg dobrze zaggscic i wyréwnac uzywajac taty wibracyjnej. W razie potrzeby usunaé nadmiar
mleczka cementowego zgarniaczami gumowymi.

Powyzsze parametry nalezy zawsze skonfrontowa¢ z wymaganiami producenta systemu. W zaleznogci
od dodatkowych obcigzer mechanicznych parametry te moga ulec podwyzszeniu, rowniez w szczegdlnych
przypadkach producent systemu lub projektant moze dopusci¢ stosowanie posadzki zywicznej na podlozu
0 nizszych parametrach wytrzymalogciowych.



2.2.2, Warstwa wierzchnia

Jako warstwe wierzchnig nalezy zastosowac posadzke niepylaca SIKA CHAPDUR. Jest to gotowa do
uzycia mieszanka na bazie cementu, wypeiniaczy mineralnych i domieszek, o sktadzie zapewniajacym
odpowiednig urabialno$é 1 odporno$é mechaniczng.

Posadzka ta sfuzy do wykonania twardych, mineralnych, zacieranych posadzek (tzw. powierzchniowo
utwardzanych) o grubosci 2-3 mm w budownictwie przemystowym. Material stosowany przede wszystkim
przy podtozach narazonych na duze obcigZenia mechaniczne.

2.2.2.1. Wiasciwosci:

materiat wcierany w §wieze podioze betonowe (niezwlocznie po wstepnym zwigzaniu mieszanki
betonowej)

uktadanie i weieranie w jednej lub dwdch warstwach

umozliwienie wykonania réwnej i gtadkiej posadzki

wysoka twardo$¢ i odpornoé¢ na uderzenia

wysoka odpomoé¢ na scieranie

uzyskanie powierzchni nie pylacych

zwiekszenie odpormosci na zanieczyszczenia smarami i paliwami

gestosé ; 1,50 - 1,65 kg/dm3 (nasypowa)

2.2.2.2, Sposoby aplikacji / narzgdzia:

Posypki Chapdur mozna rozktada¢ na dwojaki sposdb:

sypanie na raz: po wykonaniu podktadu betonowego nalezy oczekac az nastapi jego wstepne zwiazanie. Do
wykonania posypki nalezy przystapi¢ w momencie, gdy mocno wciskany w powierzchnie betonu keiuk
pozostawia odcisk o glebokosei ok, 5 mm. Najpierw wyrownuje sig¢ powierzchnig betonu lekka zacieraczks
talerzows. Na tak zatarta powierzchnie nalezy rownomiernie rozsypaé calg przewidziang iloé¢ posypki za
pomocg odpowiednich rozsypnikéw mechanicznych lub recznie. Przy aplikacji rgcznej materiat nalezy
rozsypywaé na krzyz, a nastgpnie rownomiernie rozgarna¢ fatami. Nastgpnie nalezy odczeka¢ do momentu,
kiedy rozsypany materiat podciagnie wilgo¢ z podktadu i stworzy réwno zawilgocona masg. Wtedy mozna
przystapi¢ do zacierania.

Sypanie na dwa razy: niezwlocznie po wykonaniu podktadu betonowego wykonuje si¢ pierwsza warstwe
posypki w iloéci ok. 2/3 przewidzianego tacznego zuzycia materiatu. Nastgpnie nalezy odczeka¢ do
momentu gdy mozna ostroznie wej$é na beton i wprowadzi¢ na niego lekkie zacieraczki. wtedy
niezwlocznie zatrze¢ talerzami na krzyz i wykona¢ druga warstwe posypki (pozostate 1/3 facznego zuzycia
materiatu), Odczeka¢ do momentu, kiedy podciggnie on réwnomiernie wilgoé¢ z podkladu. Wiedy
przystapi¢ do zacierania.

2.2.2.3, Zacieranie calosci posypki wykonuje si¢ w nastepujacych etapach.

B o b =

Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczka talerzowa

Wyréwnanie ciezsza lub samojezdna zacieraczka talerzowa na szybszych obrotach.

Doszczelnienie powierzchni lekka zacieraczka topatkowa na wolnych obrotach.

Polerowanie cigzsza lub samojezdna zacieraczka topatkowa przy stopniowym zwigkszaniu obrotéw i kata
ustawienia topatek.

Koncowe polerowanie do uzyskania polysku na wysokich obrotach i przy duzym kacie

ustawienia topatek (uwazajac, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego ich rozgrzania i przypalenia

powierzchni posadzki).

2.2.2.4. Naciecia przeciw skurczowe i dylatacyjne.



Szezeliny dylatacyjne i nacigcia nalezy zwymiarowaé na skurcz i przewidywane odksztatcenia termiczne,
uwzgledniajac rowniez odksztatcalnos¢ materialéw wypelniajacych. Naciecia nalezy wykona¢ w czasie do
24 godzin od momentu wykonania posadzki - pézniejsze nacinanie moze by¢ utrudnione przez szybki
przyrost jej twardogei.

2.2.2.5. Wypelnienie szczelin.

Szczeliny nalezy wypelni¢ kitem poliuretanowym Sikaflex 11 FC lub Sikaflex PRO 3 WF po
zagruntowaniu §rodkiem Sika Primer 3.

2.2.2.6. Wiazanie materiaty,

Pielggnacja: - nie wolno uzywa¢ wody do pielggnacji swiezego betonu ani do pielegnacji

wykonanej posadzki

- natychmiast po koficowym wygtadzeniu calg powierzchni¢ pokry¢ materiatem pilggnacyjnym np.
Sikfloor ProSeal, PurigoSol, Antisol, lub Antisol -E20.

Mozliwo$¢ obciazenia:

ruch pieszy: 1 - 2 dni

lekkie obcigZenie mechaniczne: 7-10 dni
petne utwardzenie: 28 dni

2.2.3. Pozostate materiaty

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak materiaty do napraw podfoza, preparaty
czyszczace itp. okreslajg SST lub karty techniczne.

2.3. Warunki przyjecia na budowg wyrobéw do wykonywania posadzek

Wyroby do wykonywania posadzek moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w niniejszej
specyfikacji technicznej,

- sg w oryginalnie zamknigtych opakowaniach,

- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy peing identyfikacje,

- spefniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
Jjednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

- niebezpieczne skladniki systemu i materialy pomocnicze, w zakresic wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pozn. zmianami),

- opakowania wyroboéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn.
Zmianami),

- spelniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac
powinien si¢ koficzy¢ przed zakofczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnoéci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do wykonywania posadzek materiatow nieznanego pochodzenia.



Przyjecie materialow i wyrobow na budowg powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjgcia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw wchodzacych w skiad systemu posadzek

Wszystkie wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych lub wytycznych
wynikajacych z niniejszej specyfikacji techniczne;.

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzglednia¢ ochrong zdrowia czlowieka i bezpieczenstwa oraz ochrong $rodowiska, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3. lipca 2002 r w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpieczne;j i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) z pézniejszymi zmianami.

Pomieszezenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania posadzek

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzgdzi i sprzetu, ktére nie spowoduja nickorzystnego
wplywu na jakos¢ materialéw i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace posadzkowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy
uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materialéw.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczace transportu materialow

Wyroby stosowane do wykonania posadzek przemystowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzié¢ sprzetem
mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sig
recznie. Reczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, weiggniki, wozki.

Przewozone materialy nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej
srodka transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu. Srodki transportu
do przewozu wyrobéw workowanych muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne
pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV45000000-7, pkt 5

5.2, Warunki przystapienia do robot



Do wykonywania posadzki mozna przystapi¢ po zakofczeniu poprzedzajacych robot budowlanych i robot
mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materialéw przeznaczonych do wykonania tych posadzek.

5.2.1. Postepowanie przy podtozu nie zabezpieczonym przed podcigganiem kapilarnym

Uklad warstw podloza powinien gwarantowa¢ catkowite zabezpieczenie powtoki uszczelniajacej przed
oddziatywaniem od strony podfoza zaréwno kapilarnie podciaganej wilgoci jak i pary wodnej. Jako
warstwy hydroizolacyjnej czy paroszczelnej nie mozna traktowaé betonu wodoszezelnego. Takze
mineralne szlamy uszczelniajace nie majg charakteru przegrody paroszczelne.

W przypadku wykonywania warstwy na podtozu nie spetniajacym tego wymogu niezbedne jest

stosowanie przewidzianych przez producenta systemu gruntownikow, bgdacych jednoczesnie warstwa
blokujaca podciaganie kapilarne oraz dyfuzje pary wodnej.

5.3. Wymagania dotyczjce wykonania posadzki.

Podstawowe wymagania stawiane posadzkom przemystowym

Bezpieczenstwo uzytkowania.
Odpowiednia wytrzymatos¢ pozwalajaca na przeniesienie obciazen statycznych, dynamiczaych i
udarno$ciowych.

Niski skurcz.

Mata odksztatcalno$¢ termiczna.
Odporno$¢ mechaniczna na $cieranie.
Odporno$¢ na obciazenia termiczne.
Odpowiednia antyposlizgowos¢.

Trwatos¢.

5.3.1. Prawidtowo wykonana posadzka powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

utwardzona posadzka powinna by¢ rowna, bez rys, spekan i pofatdowan, gladka i antyposlizgowa,

cata powierzchnia posadzki powinna mieé¢ jednakowa barwg zgodng z wzorcem (nie dotyczy sytuacji
dla ktorych odmiennos¢ jest zamierzona), niedpouszczalne sa biate przebarwienia i kleistosc
powierzchni,

cata powierzchnia posadzki powinna by¢ zespolona z podtozem,

ukfad i grubo$¢ warstw powinny by¢ zgodne z dokumentacja lub instrukcja producenta,

geometria posadzki powinna by¢ zgodna z projektem a odchytki wymiarowe, réwnos¢ powierzchni
powinny mie§ci¢ sig W zaktadanej tolerancji (jezeli nie sa okreslone warunki, to wg Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych Czgéé B: Roboty wykonczeniowe - odchylenie
mierzone 2-metrowsq lata kontrolng nie powinno by¢ wigksze niz +5 mm dla posadzek wykonanych na
plycie betonowej lub £3 mm dla posadzek wykonanych na jastrychu cementowym,

odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub spadku (patrz pkt 5.3) nie powinny by¢ wigksze niz
+5 mm na calej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie powinny powodowa¢ zaniku zaktadanego spadku,
szczegoly wykonczenia posadzki (wpusty, cokoly, dylatacje, naroza, obrzeza itp.) powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

profile dylatacyjne (jezeli byty przewidziane) powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i
instrukcja producenta.

5.3.2. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania.



W przypadku posadzek w pomieszczeniach mokrych, ze wzgledu na niebezpicczefistwo poslizgnigcia sie,
konieczne jest dodatkowo uzyskanie dla posadzki odpowiedniej klasy antyposlizgowosci oraz przestrzeni
wypetnienia. Parametry te maja bezposredni wplyw na bezpieczenstwo uzytkowania. Klasa
antyposlizgowosci definiowana jest zgodnie z DIN 51130 2004-06 Priifung von Bodenbeligen;
Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsriume und Arbeitsbereiche mit erhéhter
Rutschgefahr; Begehungsverfahren;Schiefe Ebene (,,Badanie wykladzin podtogowych. Oznaczenie
wiasciwosci przeciwpos$lizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu
poslizgowym. Metoda chodzenia - ptaszczyzna nachylona). Polskie przepisy nie precyzuja
antyposlizgowosci i przestrzeni wypelnienia w zaleznoéci od funkcji, jaka petni dane pomieszczenie.
Przyktadowe zalecenia niemieckie, wg wytycznych: ,,Fussboeden In Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen
mit erhoehter Rutschgefahr ZH 1/571, IV.1989 podano w ponizszej tablicy.

Zalecane klasy antvposlizaowosci w wybranych pomieszczeniach
Rodzaj pomieszczenia Klasa Przestrzes

antypodlizgowosci | wypelnienia

Mleczarnie, zaktady produkcji serow

Produkcja masia i przetwarzanie mleka R12
Produkcja i pakowanie serow R11
Produkcja lodow R12

Zaktady produkujace stodycze i czekolade

Produkcja kakao R12
Produkcja mas cukierniczych (do dalszego przetwarzania) R11
Produkcja czekoladek, pralin R11
Zaklady produkujace tluszcze jadalne, oleje i margaryny

Pomieszczenia wytopu tuszczy R13
Pomieszczenia rafinacji olei R13
Pomieszcezenia produkcji i pakowania margaryny R12
Pomieszczenia produkcji | pakowania tluszczéw jadalnych R12

Rzeznie, masarnie i przetworstwo miesa

Pomieszczenia uboju zwierzat R13 V10
Pomieszczenia rozdrabniania migsa R13 V10
Pomieszczenia produkgii kietbas R13 V8
Pomieszczenia przerohu drobiu R12 V6
Rodzaj pomieszczenia Klasa Przestizen
antyposlizgowosci wypehienia

Kuchnie, jadalnie

Kuchnie w restauracjach i hotelach przygotowujace do 100 potraw dziennie
Tw. lecz powyzej 100 potraw dziennie R12 V4
Kuchnie w szkotach, sanatoriach, przedszkolach R11

R11 V4




kuchnie w szpitalach, klinikach R12

{Cuchnie w ktorych positki sa tylko podgrzewane R10
Pomieszczenia do zmywania naczyi R12
Tadalnie, kantyny RO
Warsztaty naprawcze pojazdow

Pomieszczenia naprawcze R11
Kanaly R12
Myjnie R11

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 6

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy przeprowadzic kontrole jakosci i badania
materialéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania podtoza.

Wszystkie materiaty musza speinia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz
odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.2. Badania przed przystapieniem do
robot
6.2.1 Kontrola jakosci materialow

Materialy uzyte do wykonania, przygotowania i naprawy podtoza oraz wykonania posadzki musza

odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- w protokole przyjecia materiatéw na budowg; czy dostawca dostarczy! dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow bedacych
materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 92 poz. 881),

- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnosé) oraz sposdb przechowywania materiatow,

- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatow uzytych do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do
akceptacji. Badania te powinny obejmowac wybrane wezesniej wiasciwosci okreslone w SST
zastosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami producentow
zastosowanych wyrobéw. W odniesieniu do posadzek naktadanych wielowarstwowo
badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one
obejmowa¢ sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.5.-5.6. niniejszej ST,

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczeglnych warstw w sposob pozwalajacy na
ich catkowite stwardnienie i zapewniajacy ich zespolenie.

6.3.2.Przy naktadaniu wielowarstwowym kompozycji zywicznych, poprzednia, stwardnialy warstwe
traktowac trzeba jak podloze, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.2.



6.3.3.Wyniki badan przeprowadzanych w czasie wykonywania rob6t powinny byé odnotowane w
formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzor.

60.4. Badania w czasie odbioru
robot
6.4.1.Zakres 1 warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanej posadzki, w szczegolnosci w zakresie;

- zgodnosel z dokumentacjg projektows 1 specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podloza,

- prawidtowosci wykonania posadzki,

- prawidtowos$ci wykonania detali konstrukcyjnych (dylatacji, cokotow itp.).
Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed

przystapieniem do robodt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzié¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaly si¢ do nalozenia posadzki, a uzyte materiaty spetnialy wymagania podane w pkt. 2
niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robét spetnione byly warunki cieplno-wilgotnos$ciowe podane w p. 5.5.2
niniejszej ST,

¢) czy uklad i grubo$¢ warstw posadzki odpowiada dokumentacji technicznej i wytycznym producenta,

d) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robot.

6.4.2.0pis badan

6.4.2.1, Sprawdzenie wygladu powierzchni posadzki - stwardniata posadzka powinna by¢ rowna,
o jednolitej barwie, niedopuszczalne sg rysy, spekania i pofaldowania jak rowniez biate
przebarwienia i kleistos¢ powierzchni.

6.4.2.2. Sprawdzenie stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni
metalowym przedmiotem; po naciskaniu nie powinny pozostawaé w posadzce trwate
odksztatcenia.

6.4.2.3. Sprawdzenie przylegania i zwiazania posadzki z podktadem podiogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem; posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego ghluchego
odglosu,

6.4.2.4. Sprawdzenie rownosci podioza z doktadnoseia do 1 mm poprzez przytozenie w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowej taty.

6.4.2.5. Sprawdzenie spadkéw podfoza za pomoca 2-metrowej faty i poziomnicy. Pomiary spadkéw nalezy
wykona¢ z doktadnoscia do 1 mm. Sprawdzenia prawidtowosci wykonstruowania spadkéw nalezy dokonaé
np. rozlewajac wode i obserwujac kierunek jej sptywu, lub przy pomocy poziomnicy.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegbtéw wykonczenia posadzki, np. osadzenia wpustu,
wykonania cokotu, metodg wizualna.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metoda wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szerokoséci w dowolnie wybranych trzech miejscach; szczeliny dylatacyjne powinny miec
jednakowsg szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna dokiadnie wypelnia¢ przestrzen pomigdzy polami
posadzki.



Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacja
projektowa, rownoczesnie z ocena zgodnosci wykonania robot z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.
niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"
pkt 7

7.2. Szezegolowe zasady obmiaru robot
Posadzki betonowe oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle
surowych $cian, doliczajac wngki i przejscia. Z obliczonej powierzchni potraca si¢ powierzchnie
poszczegdlnych stupow, pilastrow, fundamentéw piecdw itp. wigksze od 0,25 m’,

Cokoliki posadzkowe, dylatacje i wpusty linowe oblicza si¢ w metrach ich dlugosci z doktadnoscia do
0,10 m.
Whpusty punktowe oblicza si¢ w sztukach.

Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé¢ przed natozeniem warstwy zakrywajacej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu posadzek robotami ulegajacymi zakryciu sg podtoze i kazda stwardniata warstwa
stanowiaca podtoze dla kolejnej naktadanej warstwy.

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do nakladania kolejnej
warstwy, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed
utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza okre$lonymi w pkt.
5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane
prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz SST i zezwolié na przystapienie do nakladania
kolejnych warstw.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W takim

przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidfowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podloza.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegaj acych zakrycin oraz materiatow
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbiér czeSciowy

odbiér czesciowy polega na ocenie ilogci i jakosci czgsei robot. Odbioru czgdciowego robot dokonuje sig
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
(pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed wykonaniem nastgpnej warstwy lub odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot (jezeli
umowa takg forme przewiduje).



8.4.0dbior ostateczny (koncowy)

8.4.1.0dbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodno$ci z dokumentacjq projektowa oraz niniejsza specyfikacja
techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badai oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa

8.4.2.Dokumenty do koficowego odbioru

- Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegbdlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.5. 1 5.6. niniejszej specyfikacji oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny by¢ odebrane, W takim wypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci robot posadzkowych z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.5. i 5.6. niniejszej specytikacji
technicznej i przedstawi¢ posadzke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg
trwatosci 1 skutecznosci robodt, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koficowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest usunaé¢
wadliwie wykonang posadzke, wykona¢ ja ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji



Celem odbioru po okresie r¢kojmi 1 gwarancji jest ocena stanu posadzki po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
wykonanych posadzek, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach posadzkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym
odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego

Ceny jednostkowe wykonania posadzki zywicznej uwzgledniajg:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do obrabki,
- przygotowanie materiatow,
- oceng i przygotowanie podlozy,

- demontaz przed robotami posadzkowymi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac,

- wykonanie posadzki zywicznej,

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosei, resztek i odpadow materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacj¢ opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003
Podktady podlogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania.



2. PN-EN 1504-1:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukgji betonowych - Definicje, wymagania, kontrola jakosci i
ocena zgodnosci - Definicje.

3. PN-EN 1504-2:2006

Wyroby 1 systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych. Definicje, wymagania, sterowanie
Jakoscig i ocena zgodnosci. Czgs¢ 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu.

4. PN-EN 1504-3:2006

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie
Jakoéceig i ocena zgodnosci - Czg$¢ 3: Naprawy konstrukeyjne i nickonstrukcyjne.

5. PN-EN 1504-10:2005, PN-EN 1504-10:2005/AC:2006

systemy do ochrony I napraw konstrukeji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci -

6.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19,

Czgsc 10: Stosowanie wyrobéw i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscia prac.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006

Beton - Czgs¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnosé.

7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

8. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004

Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci
przez odrywanie.

10. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow - Czeéc 1: Klasyfikacja na podstawie
badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 11600:2004

Konstrukeje budowlane - Wyroby do uszezelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.

PN-EN 26927:1998

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity ~Terminologia.

PN-EN ISO 7389

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie powrotu elastycznego kitow,

PN-EN ISO 7390:2004

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie odpornosci na sptywanie.

PN-EN ISO 8339:2005 (U)

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu.

PN-EN ISO 8340:2005 (U)

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Okreslanie wiasciwosci mechanicznych kitéw
przy statym rozciaganiu.

PN-EN ISO 9046:2005

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow w statej
temperaturze.

PN-EN ISO 10590:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie wlasciwosci mechanicznych kitéw przy rozcigganiu, przy
statym wydtuzeniu, po dziataniu wody.

PN-EN ISO 10591:2007

Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie wiasciwosei adhezji/kohez]i kitow po dziataniu wody.



20. PN-EN ISO 11431:2004
Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszezelniania - Okreslanie wiasciwosci adhezji/kohezji kitéw po
dziataniu ciepla, wody i sztucznego $wiatla dzialajacego przez szkto.

21. PN-EN ISO 11432:2005 (U)
Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie odpomosci na sciskanie.

22. PN-B-30151:1997 Kit
tiokolowy.

23. PN-EN ISO 7783-1:2001
Farby i lakiery - Oznaczanie wspdtczynnika przenikania pary wodnej - Czgs$¢ 1: Metoda szalkowa dla
swobodnych powlok.

24. PN-EN ISO 7783-2:2001
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na Zewnatrz na mury i beton

- Cze$¢ 2: Oznaczanie i  klasyfikacja wspotczynnika  przenikania  pary wodnej
(przepuszczalnosci).

25. PN-EN 12504-1:2001
Badania betonu w konstrukejach - Czgs¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatogci na $ciskanie.

26. PN-EN 12504-2:2002, PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
Badania betonu w konstrukejach - Czgé¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

27. PN-EN 1062-3:2000
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
- Oznaczanie i klasyfikacja wspélczynnika przenikania wody (przepuszczalnosci).
28. PN-EN 1062-6:2003
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
- Cze$é 6: Oznaczanie przepuszczalnodei ditlenku wegla.

29. PN-EN 1062-7:2005
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
- Cze$c 7: Oznaczanie whasciwosci pokrywania rys.

30. PN-EN 1062-11:2003
Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na zewnatrz na mury i beton
- Cze$¢ 11: Metody kondycjonowania przed badaniem.

31. PN-EN ISO 4628-1:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powfok - Okre$lanie ilosci i rozmiaru uszkodzer oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie - Czgs¢ 1: Ogdlne wprowadzenie i system okreslania.

32. PN-EN ISO 4628-2:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powtok - Okreslanie iloci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie - Czgs¢ 2: Ocena stopnia spgcherzenia.

33. PN-EN ISO 4628-4:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok - Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie - Czg$¢ 4: Ocena stopnia spgkania.

34. PN-EN ISO 4628-5:2005

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powfok - Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen oraz intensywnosci
jednolitych zmian w wygladzie - Czg$¢ 5: Ocena stopnia zfuszczenia.

35. PN-ISO 4628-6:1999, PN-ISO 4628-6:1999/Ap1:2001

Farby i lakiery - Ocena zniszczenia powlok lakierowych - Okreslanie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia - Ocena stopnia skredowania metoda tasmy.

36. PN-EN 13687-1:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan - Oznaczanie kompatybilnosci

termicznej - Czgé¢ 1: Cykliczne zamrazanie-rozmrazanie przy zanurzeniu w soli odladzajacej.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

49,

50.

51:

52.

53.

54.

PN-EN 13687-2:2002 (U)
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej - Cze$¢ 2: Cykliczny efekt burzy (szok termiczny).

PN-EN 13687-3:2002 (U)
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej - Czgs¢ 3: Cykle termiczne bez soli odladzajace;.

PN-EN 13687-4:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
kompatybilnosci termicznej - Czgsé 4: Cykle termiczne na sucho.

PN-EN 13687-5:2002 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
kompatybilnoéci termicznej - Czesé 5: Odpomos$é na szok termiczny.

PN-EN ISO 2812-1:2007 (U)

Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci na ciecze - Czg$¢ 1: Zanurzenie w cieczy innej niz woda.
PN-EN ISO 4624:2004

Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 2808:2007 (U)

Farby i lakiery - Oznaczanie grubosci powloki.

PN-EN ISO 2409:2007 (1)

Farby i lakiery - Badanie metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 6272-1:2005, PN-EN ISO 6272-1:2005/Ap1:2005

Farby i lakiery - Badania nagtego odksztatcenia (odpornos¢ na uderzenie) - Czgé¢ 1: Badanie za pomoca
spadajacego ci¢zarka, wglebnik o duzej powierzchni.

PN-EN 13529:2005

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan - Odporno$é na silng
agresje chemiczna,

PN-EN 12190:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
wytrzymatosci na sciskanie zaprawy naprawczej.

PN-EN 1770:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Oznaczanie
wspdlczynnika rozszerzalnosdci cieplne;j.

PN-EN 12617-1:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Czes¢ 1: Oznaczanie
skurczu liniowego polimerow i systemdw zabezpieczen powierzchniowych (SPS).

PN-EN 13036-4:2004 (U)

Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru opordéw poslizgu/
poslizgnigcia na powierzchni: proba wahadta.

PN-EN 13578:2004 (U)

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukeji betonowych - Metody badan -Kompatybilnosé z
betonem wilgotnym.

PN-EN ISO 868:2005

Tworzywa sztuczne i ebonit - Oznaczanie twardosci przy wciskaniu z zastosowaniem twardosciomierza
(twardosc Shore'a).

PN-ISO 3274:1997, PN-ISO 3274:1997/Ap1:1999

Specyfikacje geometrii wyrobow - Struktura geometryczna powierzehni: metoda profilowa
-Charakterystyki nominalne przyrzadow stykowych (z ostrzem odwzorowujgcym).

PN-EN ISO 5470-1:2001



33

56.

51

58,

59.

60.

6l.

62.

63.

64,

65.

66.

67.

68.

69.

70.

7

Plaskie wyroby tekstylne powleczone guma lub tworzywami sztucznymi - Wyznaczanie odpornoséci na
écieranie - Czeéc¢ 1: Urzadzenie Scierajgce Tabera.
PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004
Elastyczne pokrycia podlogowe. Wyznaczanie odpornoéci na scieranie. Czgéé 1; Metoda Stuttgart.
PN-EN 1081:2001, PN-EN 1081:2001/Ap1:2003
Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie rezystancji elektryczne;.
PN-C-89021:1982
Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wspotczynnika liniowej rozszerzalnosci cieplne;j.
PN-EN ISO 175:2002
Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkow zanurzenia w ciektych chemikaliach.
PN-EN ISO 178:2006
Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wlasciwosci przy zginaniu.
PN-EN ISO 9239-1:2004
Badania reakcji na ogien posadzek - Czgs¢ 1: Okreslanie wiasciwosci ogniowych metoda ptyty
promieniujacej.
PN-EN ISO 11925-2:2004
Badania reakcji na ogien - Zapalnos¢ materiatéw poddawanych bezposredniemu dziataniu ptomienia -
Czgs¢ 2: Badania przy dziataniu pojedynczego ptomienia.
PN-83/B-06256
Beton odporny na Scieranie.
PN-EN 13892-2:2004
Metody badania materialéw na podktady podlogowe - Czgé¢ 2: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sciskanie.
PN-EN 13892-3:2005, PN-EN 13892-3:2005/Ap1:2005
Metody badania materialéw na podklady podtogowe - Czesé 3: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
wedlug Bohmego,
PN-EN 13892-4:2004
Metody badania materiatéw na podktady podlogowe - Czgsé 4: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
wedlug BCA.
PN-EN 13892-5:2004
Metody badania materiatéw na podktady podiogowe - Czgsé 5: Oznaczanie odpornosci na $cieranie
materiatéw podkfadéw podtogowych pod naciskiem toczacego sie kota.
PN-EN 13892-6:2004
Metody badania materialéw na podktady podtogowe - Czgé¢ 6: Oznaczanie twardosci powierzchniowej.

PN-EN 13892-7:2004

Metody badania materiatéw na podklady podiogowe - Czgs¢ 7: Oznaczanie odpomoéci na $cieranie
materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wykladzing podlogowa pod naciskiem toczacego si¢ kola.
PN-EN 13892-8:2004

Metody badania materiatéw na podktady podtogowe - Czg$¢ 8: Oznaczanie przyczepnosci.

DIN 51130 2004-06

Priifung von Bodenbeldgen; Bestimmung der mtschhemmenden Eigenschaft; Arbeitsrdume und
Arbeitsbereiche mit erhohter Rutschgefahr; Begehungsverfahren; Schiefe Ebene (Badanie wyktadzin
podlogowych, Oznaczenie wlasciwosci przeciwposlizgowej. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o
podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym. Metoda chodzenia -plaszczyzna nachylona).

Procedura badawcza LT - 1

Badanie lepkodci i rozlewnosci mas podiogowych na bazie zywic syntetycznych (ITB).



72.

Procedura badawcza LT - 40
Uzupetnienie do normy DIN 51130 Badanie wyktadzin podtogowych. Oznaczanie whasciwosci
przeciwposlizgowych. Pomieszczenia i przestrzenie robocze o podwyzszonym zagrozeniu poslizgowym.
Metoda chodzenia - ptaszczyzna nachylona (1TB)
9.3. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnogci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 |r. Nr
204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z pdZn. zmianami).

- Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171,
poz. 1225).

- Ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzecego (Dz. U. z 2005 r. Nr 17,

poz. 127).

- Ustawa z 22 lipca 2006 r. o paszach zwierzgcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1045). 10.3.

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substanciji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z pdzn. zmianami).

- Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pbin.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2005 nr 116 poz.

985).

- Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 852/2004 - w
sprawie higieny srodkéw spozywczych,

- Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 853/2004 -
ustanawiajace szczegotowe zasady higieny zywnosci pochodzenia zwierzecego.

- Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr §54/2004 -
ustanawiajace szczegdtowe zasady organizacji urzgdowej kontroli nad produktami pochodzenia
Zzwierzecego, przeznaczonymi do spozycia przez ludzi.



- Rozporzadzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 29 kwietnia 2004 r. nr 882/2004 - w
sprawie kontroli urzedowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodno$ci z prawem paszowym i
zywno$ciowym oraz regutami dotyczacymi zdrowia zwierzat i dobrostanu zwierzat.

10.4. Obwieszczenia

Obwieszezenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow udzielonych przez
Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. z 2004 r. Nr
32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykowania 1 odbioru robét budowlanych czgs¢ B: Roboty wykoriczeniowe. zeszyt
3: Posadzki mineralne i zywiczne(ITB, Warszawa 2004 r.).

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czesé C: Zabezpieczenia i izolacje. zeszyt
9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych (ITB, Warszawa
2006 .).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007 r.

- Maciej Rokiel - Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce. Dom
Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

- Szczegblowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wykonywanie
epoksydowej posadzki chemoodpornej zywicami epoksydowymi Asodur-GBM i Asodur-B351 firmy
Schomburg.

- Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Posadzka epoksydowa
firmy Deitermann.

- Szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych - Nawierzchnia
chodnika z zywic epoksydowych firmy Deitermann.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robédt budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
Wytyczne producenta SIKA CHAPDUR firmy SIK

1 WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechaniczne;j .
1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.
1.3 Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania instalacji
Wentylacji mechanicznej wyciagowej w pomieszczeniach garazy OSP w Czarnym Dunajcu
Kategorie robot: CPV nr: 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych ;
1.4 Okreslenia podstawowe
- Kanaly wentylacyjne - prefabrykowane elementy o przekroju z blachy stalowe;
ocynkowanej do rozprowadzania powietrza.
- Pozostate okreslenia podane w ninigjszej specyfikacji sa zgodne z normami, i
wytycznymi
1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonaweca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robot i ich zgodnosé z
Dokumentacjq Projektowa, ST, i poleceniami Kierownika Projektu.
Warunki ogélne wykonania robot:
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z
- Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48poz.401),
- zgodnie z przepisami prawa budowlanego



", Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,,

Zeszyt 5 — Wymagania techniczne COBRTI Instal - W-wa IX , 2002. |

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Wykonawca zobowiazany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i SST,

b) informowa¢ inspektora nadzoru o proponowanych Zrodfach pozyskiwania materialéw przed rozpoczeciem ich
dostawy oraz uzyska¢ jego akceptacje.

3 SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do Uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, Jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw sprzetu itp.

Zakres robot objgtych niniejszg ST przewiduje koniecznosci stosowania rusztowania

warszawskiego do montazu instalacji wentylacyjnej na wysokosciach wewnatrz i na

zewnatrz pomieszczerl,

4 TRANSPORT

Urzadzenia i materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé

zabezpieczone przed uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych

z wymaganiami wytworcow. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow

obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kofowym. Pojazdy stuzace do

transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

Dla ufatwienia transportu centralg wentylacyjna nalezy zaméwié w sekcjach

zabezpieczonych fabrycznie przed uszkodzeniem. Zatadowania i wyladowania kanatow

wentylacyjnych nalezy dokonywac recznie. Zaleca sie dostarczenie materiatow

na stanowisko pracy bezposrednio przed ich zastosowaniem.

5 WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania Robot i ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektows, ST i poleceniami kierownika.

5.1 Demontaz

Nie wystepuje.

5.2 Montaz instalacji i urzadzen wentylacji

Catos¢ robot instalacyjno montazowych instalacji wentylacji nalezy wykonaé

zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt 5 Warszawa 2002 r.

Catos¢ zestawiefh materialowych zataczonych do projektu jest elementem

pomocniczym przy realizacji instalacji. Nalezy je rozpatrywaé lacznie z czescia opisowq

1 rysunkows projektu.

Uwaga: Przed prefabrykacjq kanaléw wentylacyjnych nalely sprawdzié faktyczng

moiliwosc ich montaiu na budowie.

5.3 Badania i regulacja instalacji i urzadzen wentylacji

Regulacjg hydrauliczng instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonac podczas

prébnego uruchomienia na petnej wydajnosci istniejacych wentylatoréw wyciagowych

poprzez certyfikowany anemometr skrzydetkowy wg wartosci wydajnosci

poszczegolnych okapow i kratek wyciagowych zawartych w projekcie budowlanym

wykonawczym instalacji wentylacji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania w czasie robot

Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie poprawnosci

i zgodnosci instalacji z dokumnentacjg projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami

proby szczelnosei kanatéw wentylacyjnych.

W trakcie realizacji robot lub po ich zakoficzeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu

- sprawdzi¢ dziatanie urzadzen

- wykonac¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa: jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilo$é robot okresla sig
na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru Robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug p. 6 niniejszej ST, daty wyniki pozytywne.



8.2 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot. Odbiory czesciowe polegaja na
dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, ogledzin, sprawdzen i pomiaréw w zakresie
zgodnosci z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm. Nalezy sporzadza¢ protokoty odbiorow
czesciowych. Odbiory czgsciowe dotyczy¢ powinny prob -szczelnosci.

8.3 Odbiér koncowy.

Odbiér koficowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze
by¢ potaczony z przekazaniem Uzytkownikowi do eksploatacji.

Czynnosci odbioru koficowego wymagaja przekazania nastepujgcej dokumentacji:

- dokumentacja powykonawcza

- o$wiadczenie Wykonawey stwierdzajace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacja techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaéwiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji,

- protokoly odbioréw czgsciowych,

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa i
wymaganiami, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne".

- Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji
technicznej oraz przedmiarze

10 UWAGI KONCOWE.

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm
i przepiséw. Materialy i wyroby o parametrach technicznych zblizonych lecz nie
identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowaé na budowie
wylacznie za pisemna zgoda projektanta i Inwestora.

10.1 PRZEPISY ZWIAZANE,

Normy:;

a) PN-94/IS0-5221 - Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

b) PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

¢) PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewngtrznego.

6

d) PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

e) PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze

f) PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

g) PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

h) PN-B-03434: 1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania.

Inne dokumenty:

i) " Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych " tom II
"Instalacje sanitarne i przemystowe ".






